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3аклпочение
о возмоя{ности применения в чисть|х помещениях

панелей металлических потолочнь!х и стеновь!х <<Агппэ1гоп8)'
<<(пац{ Агппз1го008)), <|(пац[ €е!|!п9 5о!ц1!опз>> без перфор,ц"й ,,

холоднокатаной оцинкованной стали' окра|шеннь[х
поро!пковой краской Б!о9шаг0, производимь|х

по 1 ]/ 25.11.23 -023 -29 497 9 1 4-2020,

Б изуальньтй осмотр и ис||ь|тания панелей металлических потолочнь1х
<Аггпз1гоп9>>, <<1(пац|Аггпз1гоп9>>, <1(пац[€е|1|п9 $о1ц1|опз> без перфорации;1\з
холоднокатаной оцинкованной стали, окра1шеннь1х поро1шковой краской Б|-
о9шаг4, производимь1х по 1} 25.|1.2з-02з-29497914-2020,в зоне о однонаправ-
леннь!м потоцом воздуха (ламинарной зоне) показали следутощее:

1. |{оверхность панелей гладкая, непористая,6ез изломов, раковин, вь1-
ступов и соответствует гост Р исо |4644-4-2002, л. Б.1 .4.

2.|7анели <обладатот низкой эмиссией частиц с поверхности.

3. |{анели могут использоваться в чисть1х помещениях к]1ассов 3 14€Ф и
менее чисть1х (А(Ф; 5 исо и др.).

4. }казаннь1е вь1водь1 подтвер)кд€}к)тся протоколом и актом иольттаний.

5. Результать1 испь1таний в равной степени относятся к панелям стено-
вь1м из того )ке материла и по тем же техническим условиям в виду их иден_
тичности матери€}ла панелей потолочнь1х.
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